Funke Gruppe

Rohrwerkstoffe hinsichtlich inrer Sanierbarkeit
Erfahrungsbericht zustutzenanbindungn Schlauchliner

URBAN TEC 2B8/. Juni 2024



R

Funke Gruppe

Funke Kunststoffe GmbH

Industriegebiet Uentrop - Ost
Siegenbeckstr .15

59071 Hamm / Westfalen




Produkt Portfolio

Tolle Produkte fur den Bau

Funke Kunststoffe

Rohrsysteme

Hausanschliisse @
Rohrverbindungen
Schachtsysteme

Schachtabstirze

Regenwasserbewirtschaftung

Stralenentwésserung
Baumversorgung
Bodenbefestigung

Schadnagerbekampfung




R

Funke Gruppe

Agenda:

U Ubersicht Werkstoffe im Kanalbau
U interne / externe Versuche

U Auszige aus dem RSV-Merkblatt 1.1:
ARenovierung von Al ei@senenit raOrthirtendem Schiduchliningi

U Ubersicht Funke Hausanschliisse / Rohrverbindungen

U Fazit




DWA Umfrage zum Zustand der Kanalisation 2001

Entwicklung der Sanierungsverfahren
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Durchfithrung und Ergebnisse der DWA-Umfrage zum Zustand der Kanalisation 2020

2018

- 2018

DWAQO

Klare Konzepte. Saubere Umwelt.

= Reparatur
= R enovierung

= Emeuerung

n=202; ¥ =83 510 km

Zustand der Kanalisation - Ergebnisse
der DWA-Umfrage 2015, KA Korres-
pondenz Abwasser, Abfall 2016, 63 (6),
498-508

Zustand der Kanalisation - Ergebnisse
der DWA-Umfrage 2009, KA Korres-
pondenz Abwasser, Abfall 2011, 58 (1),
24-39

Zustand der Kanalisation - Ergebnisse
der DWA-Umfrage 2004, KA Korres-
pondenz Abwasser, Abfall 2005, 51 (5),
528-539

Zustand der Kanalisation in Deutsch-
land - Ergebnisse der ATV-DVWK-Um-
frage 2001, KA Kormrespondenz Abwas-
ser, Abfall 2002, 49 (3), 302-311

Die Erneuerung ist ricklaufig, die Reparatur nimmt tendenziell zu !

Funke Kunststoffe
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Funke Gruppe

Verfahren zur Sanierung der
Grundstiicksentwédsserung

Renovierung Reparatur
Offene Bauweise Schlauchlining Kurzliner
| 1
Installation von Rohren : = :
it DackErtrd WaRHER Einzelrohr-Lining Kleinbaugrube
| [ 1
Berstlining Rohrstrang-Lining Flutungsverfahren
| 1
Close-Fit-Lining Innenmanschetten
|
Roboterverfahren

Quelle: IKT Gelsenkirchen

Funke Kunststoffe
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Werkstoffe im Kanalbau: Funke Gruppe
biegesteif: biegeweich:

U Beton u PVC-U

U Stahlbeton u PP

U Polymerbeton U PE

U Steinzeug U GFK

U Asbestzement U Guss

U Faserzement u é

u é

Funke Kunststoffe IKT Lehrgang zertifizierter Kanalsanierungsmanager




Welcher Kunststoff lasst sich kleben? /kk

Funke Gruppe

Allgemein qilt:

Die Klebeignung verschiedener Kunststoffe hangt in erster Linie von der
Polaritat und Lo6slichkeit des Materials ab.

Die zwei Extreme dabei sind:

Unpolare und unl6sliche  Kunststoffe sind ohne spezielle Vorbehandlung
nicht klebbar !

Polare und l6sliche Kunststoffe sind dagegen gut Kklebbar !

Funke Kunststoffe IKT Lehrgang zertifizierter Kanalsanierungsmanager




Welcher Kunststoff lasst sich kleben? /lhk

Funke Gruppe

Einen guten Uberblick gibt die Tabelle 6.5 aus dem Fachbuch:
AMit Kunststoffen konstInguGW. Emansiein(Seite 158 of . Dr .

Da die Loslichkeit der Kunsisloffe als werkstoffspezifischer Parameler vorgegeben ist, ergibt
sich die groBe Bedeutung der Oberllachenbehandlung zur Erzielung einer ausreichenden
Polaritdl. Somit lassen sich die wichtigsten Thermoplaste hinsichtlich ihres Klebverfahrens
nach Tab. 6.5 einstufen:

Polaritat Loslichkeit Klebbarkeit
(ohne Oberllachenbe-

= handlung)
schwer loslich nicht gegeben
schwer laslich nichl gegeben
unldslich nichl gegeben
igskch gut
idslich gul
ibslich gul
16slich gul
schwer laslich bedingt
unldslich bedingt

Quel | KuAMitstof fen k
Tabelle 6.5: Kiebeigenschaften von Thermoplasten von Prof.Dr.-Ing. G.W. Ehrenstein

Funke Kunststoffe IKT Lehrgang zertifizierter Kanalsanierungsmanager




Welcher Kunststoff lasst sich kleben? /&

Funke Gruppe

Daraus erkennt man, dass fur PP und PE die Klebbarkeit nicht gegeben ist,
fur PVC dagegen gut ist.

Bei der Sanierung z.B. mit harzgetrankten Partlinern bestimmt die dauerhafte
Verklebung mit dem  Altrohr :

- die Wasserdichtheit,

- den Grad der statischen Verbesserung des Gesamtsystems und

- die Lebensdauer der Reparatur.

Daher ist eine Klebbarkeit des Kanalrohres zwingend erforderlich.

Funke Kunststoffe IKT Lehrgang zertifizierter Kanalsanierungsmanager




Rohre und Formstiicke aus PVC -U //%

Funke Gruppe

Gerade flr den Bereich der Renovierung und Reparatur ist der
Einsatz von PVC  -U ein wesentlicher Vorteil:

- lasst sich vor Ort kleben,
z. B.:
mit PVC Kleber,
mit Epoxidharz,
mit Silikatharz
mit Polyesterharz,

Jetzt funkt's

Emils Expertenwissen

- lasst sich werkseitig
schweil3en, z. B.:
mit Extrusionsschweilen |, ,, Byute noMRCpre PSSt
mit Warmgasziehschweil3en, : e e

Schon gewusst?
Polyvinylchlorid (PVC) ist der

Funke Kunststoffe IKT Lehrgang zertifizierter Kanalsanierungsmanager
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Haftzugwerte vom Kurzliner DN 300 am Kanalrohr Funke Gruppe

externer Versuch bei Funke Kunststoffe GmbH zusammen mit
Sanierungstechnik Dommel GmbH, Hamm und
Siebert + Knipschild GmbH, Oststeinbek / Hamm

i ’ N S R

; o Re T Nt

I e S B ES TS Ty

- =¥ A W e e ;
: ; no ¥
o R s P g

%

P

PP-Kanalrohr Steinzeugrohr

Funke HS-Kanalrohr
(PVC-U)

Funke Kunststoffe



1. Versuch Haftzugwerte Kurzliner DN 300 /kk

Funke Gruppe

Vorbereitung der Kurzliner
(GFK Trager mit Epoxidharz)

Funke Kunststoffe
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1. Versuch Haftzugwerte Kurzliner DN 300 Funke Gruppe

Vorbereitung der Kurzliner,
Epoxidharz auftragen und
in Kanalrohre einschieben

Funke Kunststoffe
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1. Versuch Haftzugwerte Kurzliner DN 300 Funke Gruppe

Packer setzen und Druck aufbringen,
ausharten lassen,
Druck ablassen und Packer enthehmen.
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1. Versuch Haftzugwerte Kurzliner DN 300 Funke Gruppe

Erstellen der Probestlicke (Halbschalen)

Funke Kunststoffe




1. Versuch Haftzugwerte

Kurzliner DN 300
@ebert+knipschild§

Ingenieurbiiro fiir Kunststofftechnik
. fungstechriik

Priifbericht

SN

Bericht-Nr. 17-410-01797-PB

Prafung der Haftzugfestigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 462
Probenidentifikation gemaR den Angaben des Auftraggebers:

Rohrgeometrie:
Haltungsbezeichnung:

P

DN 300
Testhaltung

Probeneingang:
Auftragsdatum:

Auftraggeber:

1 Ermittlung der Bauteil- und Mater

g mit Kurzliner (Originalzustand)
(Probennummer: 1773389)

Steinzeug mit Kurzliner (angeraut)
{Probennummer: 1773400)

| PVC mit Kurzliner (Originalzustand)

{Probennummer: 1773401)

PVC mit Kurzliner (angeraut)
(Probennummer: 1773402)

PP mit Kurzliner (Originalzustand)
(Probennummer: 1773403)

PP mit Kurzliner (angeraut)
(Probennummer: 1773404)

26.10.2017
24102017

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstralle 15
58071 Hamm-Uentrop

11 Prufung der Haftzugfestigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 4624 ... . .

[SENT

Funke Kunststoffe

Dieser Bericht bestent aus 5 Seiten (inkl. Deckblatt) und € Anlage(n) und
darf nur ungekirzt und mit Genehmigung der SIEBERT+KNIPSCHILD GmbH an Dritte weitergageben warden
Die Akkreditierung git 10r den in der Urkundenanlage D-PL-11222-01-00 festgelegten Umfang

AT,

A2
Seite 1 von 5 ilacwn :T 3 « DAKKS
B o Destsche
Ml Akkresiterungssiele

D-FL-11222-01-00

Funke Gruppe




1. Versuch Haftzugwerte Kurzliner DN 300 lh\

Funke Gruppe
Priifbericht - Nr.: 17-410-01797-PB Py
Funke Kunststoffe GmbH ( (_ siegbert+ knipschild]
Prifung der Haftzugfestigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 4624 msstemrisies r Fammiraed{ ik

SIEBERT + KNIFSCHILD Gmb# - ingenieurbirg fur Kunsistafechnik - Besgallckan 25 - 22113 Oslsianbek - = +45 (D40 888 7140 - & +48 (D}40 B85 714 F9

1 Ermittiung der Bauteil- und Materialeigenschaften
1.1 Priifung der Haftzugfestigkeit in Anlehnung an DIN EN 1S0O 4624
Zur Uberprifung der Haftung der eingesetzten Liner an das Untergrundmaterial wurde die
Haftzugfestigkeit in Anlehnung an DIM EN 150 4824 bestimmt. Fir die Prifung wird auf den
radial entnommenen Prifkéirpern beidseitig ein Prifstempel aufgeklebt. Die Prifkérper
werden mit einer Zugspannung senkrecht zur Ebene des beschichteten Substrats belastet.
Die Zugspannung wurde beim Bruch der Priffancrdnung gemessen.

Tabellarische r Priifergebnisse (Mittelwerte):
Probanbazeichnung Pratdatum (\reru.nd Huhuufﬂmuh Fras Beuchvarhaitan
et In
Steinzeug mit '
Kurzliner | 17.11.2017 g:‘;ﬁ:::‘ 230 5386 | 100% | Mischbruch
(angeraut) 8
50 % Keohédsionsbruch
PVC mit Kurzliner Kurzliner / im GFK-Laminat
(angeraut) 20112017 BVC =228 4881
50 % | Adhésionsbruch
PP mit Kurzliner Kurzliner / )
(angeraut) 20.11.2017 PP =01 J 169 100% | Adhasionsbruch

Einzelprotokolle als Anlage beigeflgl

Seite 2von &5
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1. Versuch Haftzugwerte Kurzliner DN 300 Funke Gruppe

Abbildung 6 zeigt das Bruchbi

Id der Prufkérper PP mit Kurzliner (angeraut).

o ——

pedes 4 gt

LovEnEN § B = v~ v e ‘ e
Abbildung 6: Bruchflachen der Priitkérper

Anmerkung: Der Verbund zwischen Kurzliner und PP-Rohr (angeraut) hat sich bereits bei
der Probenvorbereitung gelost.

Oststeinbek, den 21. September 2017

{ SIEBERT + ' W/
: KNIPSCHILD 7(‘/ ity

s _Bearbeiter
Prufiabo B. Eng. H. Goldenstein

lnmmalobinmandallia

o Qe kb

Techniséher Leiter
Dipl.-Ing. A. Haacker

e
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Versuch Haftzugwerte Kurzliner DN 300 Funke Gruppe

Fazit des 1. Versuchs

Kurzliner oder Hutprofile kdnnen in der Sanierung bei Beton,
Steinzeug, GFK und PVC -U eingesetzt werden.
Eine ausreichende Haftung/ Verklebung ist hier gegeben.

Bei den Werkstoffen PP und PE ist keine Haftung/ Verklebung
moglich, das spiegelt der Versuch mit den PP Rohren wieder.

In diesem Fall spricht man dann auch nicht vom verkleben,

sondern man verpresst lediglich den Ringspalt Uber die

Rohrgeometrie und versucht ¢ber die Amechani sch:
durch vorheriges Anrauhen der Oberflache etwas mehr Haftung

zU bekommen.

Funke Kunststoffe
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Auszug aus dem RSV -Merkblatt 1.1: Funke Gruppe

Hinweise zu Verbindungstechniken:

Formschluss:
Verbindung Uber die Geometrie mindestens zweier Bauteile,
(z.B. Liner im Rohr; in horizontaler Richtung wird der Formschluss Uber Muffen,

Anschlisse, Lageabweichungen u.a. hergestellt).

Kraftschluss (Reibschluss):
Verbindung Uber die Reibungskrafte mindestens zweier Bauteile,
(z.B. Manschette mit Kompressionsdichtung im Rohr).

Stoffschluss:
Verbindung Uber atomare oder molekulare Krafte zweier Bautelle,
(Kleben, Schweil3en, Loten, Vulkanisieren).
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2. Versuch Teststrecke DN 300 Funke Gruppe

Anlass:

Daten - und Erfahrungssammlung zur Sanierungsfahigkeit verschiedener Funke Hausanschliisse

Vorgehensweise:

Aufbau einer Versuchsstrecke aus unterschiedlichen Rohrtypen und Rohrmaterialien

Montage der Funke Hausanschliisse auf den unterschiedlichen Rohrtypen

Einzug eines GFK -Liners Uber die gesamte Lange der Versuchsstrecke
Anschlusssanierung mit zwei unterschiedlichen Verfahren

Ergebnis:
- externer Prufbericht

Beteiligte Unternehmen: O

DOMMEL (siebert+knipschild I

Funke Gruppe




2. Versuch Teststrecke DN 300

R

Funke Gruppe

- Langeca.12m

- Nennweite DN 300

- Liner GFK
- Sanierungstechnik: Hutprofile und

Funke Kunststoffe

Verpresstechnik mit PUR -Harz

12807
2450 1500 | 1500 1500 1000 10040 3000
Sanien 9, CONNEX-Anschluss CONNEX-Anschiuss
Ha[m KLM 160 anlerungzsiuizen EeTl:m § sme[sll[lcl; g Q % % @180 ﬂ DHJD[JH]'I'.'I Dhmrmn
7 - L8 A
: e I T . T T — i
] Stenzeugrohr .
EelJ\mm Betonranr \ Falzronr © VPL32s Duﬁﬂ VPCIED
O 300 DN 200 VPC325 - DN 300/  (265-325 mm) (295-360
{365-325 mm) ’ BEM-Adapter Funke HE-Rohr
Y DN 300 f0r Reparairabzwely  Reparatrabzwelg DNIOD 35
Bl-Adapier DN 300 e —— 300/160/45" 30011 60/50°
DN 370-405
mm
Versuchsaufbau:




2. Versuch Teststrecke DN 300

Ausziuge aus dem Prufbericht:

Funke Kunststoffe

@eber‘t +knipschild

Ingenieurbdro - Kunststofftechnik

BENEAT * ENTEOALD Gebt] « L Wi | e + Asrmcanata § - SI0RS My

Funke Kunststofia GmbH
Skeganbackstralle 15
56071 Hamm-Uertrop

Bericht: 23-410-03838-SB
1 Auftrag:
Die Siebert + Knipschia GmbH wurde am 10.03.2023 von der Funke Kunststotfe GmbH beaufltragt
den Aufbeu eirer Teststrecke zur Prifung unterschiedichar Produkle der Fima Funke auf dem
werkseiganen Geldnde in Hamm-Usnirop zu begieten und zu dokumentiaren Die Enbringbarkeit
der im Folgenden aufgefunrten Produkie war Gegenstand der Prifung.

1.1 Produkte zur Verbindung der unterschiedlichen Rohre / Rohrtypen:
o Funixe VPC® Rohrapplungen mit der DIB Zulassungsnummear 2-42 5-450

«  Furke Bl-Adapter® mit der DIBt Zutsssungsnummer Z-42 5-546
»  Furke BSM-Adapind®

1.2 An die Testhaltung angebundene Funke-Produkte:
» Funke Conpax-Anschiuss DN/OD 160, DNJOD 200 (DIS-Zutsssung Z-42.1-378)

» Funke FABEKUN-Sattelstick DNIOD 160 (DIBt-Zulassung Z-42 1-306)

* Funke Sarnerungsstutzen DNIOD 160 (DIBt-Zulassung 2-42 3-564)

* Funke Bacon-Anschiuss DNOD 160

¢ Funke HS-Komplett-Montageset DN/CD 180 {Mantage nach Schiauchlinersanienung)
s Funke Reparaturabzwaig 300V1E6045"

« Funke Reparaturabzwaig 300/160/80"

s (DAkk)i

e

SN

e T
SeLlurae

Funke Gruppe



../Bilder, Dokumente/Prüfbericht Dommel Final 23-410-03838-SB Funke Kunststoffe .pdf
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2. Versuch Teststrecke DN 300 Funke Gruppe

Ausziuge aus dem Prufbericht:

Abb.17:

Mittels Verpresstechnik angebundener
Abb.1: Anschluss. Blick von oben in den Anschluss
Teststrecke mit montierten Funke HS- Komplettmontageset.

Produkten vor dem Einbau des Fir die Veror na wurde das Robotersvstem
Schlauchliners auf dem werkseigenen urdie verpressung - wurde da y

. der Firma Pipetronics in Kombination mit dem
Gelande der Funke Kunststoffe GmbH. 2K Epoxidharz PI.TROC21 verwendet,
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2. Versuch Teststrecke DN 300

Funke Gruppe
Ausziige aus dem Priifbericht:

Fur die Hutprofile wurde das
MULTI-POINT-LINER Harzsystem
der Firma Bodenbender verwendet.

Abb. 18:

Mittels Hutprofiltechnik angebundener
Reparaturabzweig 300/160/45 °,
Blick von oben in den Reparaturabzweig

Funke Kunststoffe
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2. Versuch Teststrecke DN 300 Funke Gruppe

Ausziuge aus dem Prufbericht:

6 Zusammenfassung und Ergebnis:
Die auf dem Werksgelénde der Funke Kunststoffe GmbH aufgebaute Testrecke zeigt, dass die Ver-

bindung unterschiedlicher Rohrtypen aus unterschiedlichen Materialien mit den Produkten
Funke VPC® Kupplungen, Funke Bl-Adapter® und Funke BSM-Adapter® hergestellt werden kann.
Die in die Teststrecke eingebauten Produkte Funke Connex-Anschluss, Funke FABEKUN-
Sattelstiick, Funke Sanierungsstutzen, Funke Becon-Anschluss und Funke HS-Komplett-
Montageset sind in allen, in dieser Teststrecke verbauten Rohrtypen und Rohrmaterialien fest mon-
tierbar. Die Teststrecke konnte nach dem Einbau der Funke Produkte ohne zusatzliche Arbeiten
mittels Schlauchlining saniert werden. Die Anbindung der Funke Produkte an den Schlauchliner ist

mit den gangigen Verfahren der Hutprofiltechnik und der Verpresstechnik méglich. Aufgrund der

vorliegenden Erkenntnisse sollte fur die Anbindung der Connex-Anschlisse an HS-Rohre mit klei-
nen Wanddicken die Hutprofiltechnik bevorzugt eingesetzt werden, eine Anbindung mittels Ver-
presstechnik ist ebenfalls maglich.
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Sanierung von Hausanschlissen in offener Bauweise Funke Gruppe

Es stellt sich immer wieder die Frage:

Saniert man einen Hauptkanal mit einem Liner
bevor die Hausanschliisse in offener Bauweise saniert werden oder danach?

Die nachfolgende Aufstellung soll einen Aufschluss dartiber geben, welche
Hausanschllisse wann am besten geeignet sind.

Funke Kunststoffe




Sanierung von Hausanschlissen in offener Bauweise

Vor dem Einbringen des Liners im Hauptkanal

Becon -Anschluss

DN/OD160

Lineranbindung
erforderlich!

Empfehlunug

Verpresstechnik oder

Hutprofil

Funke Kunststoffe

Funke -
Sanierungsstutzen

DN/OD 160 und 200

Lineranbindung
erforderlich!

Empfehlunug
Verpresstechnik

Hutprofil

oder

Reparatur 1 Abzweig

DN/ID 200, 250, 300, 400, 500

Lineranbindung
erforderlich!

Empfehlunug
Hutprofil

R

Funke Gruppe

Komplett Montageset

DN/OD 160 - 710

Lineranbindung
erforderlich!

Empfehlunug

Verpresstechnik oder

Hutprofil
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Sanierung von Hausanschlissen in offener Bauweise Funke Gruppe

Einbau der Stutzen in offener Bauweise,
anschlieCend Schlauchliner aus GFK einziehene




Stutzenanbindung / Sanierung des Kanals /kk

Funke Gruppe

l y e . 00 09 43 250214 (i
& e e 19.03. 14 15:47 LR

Quelle: swietelsky-faber.de . ‘ .

) Quelle: IKT
frasen Hutprofil setzen verpressen

éeim Weiteren di auffrisert °Sftutzem uanfgasen |,
den Anschluss mit Epoxidharz verpressen , alternativ Hutprofil setzen.

Achtung:  auf Werkstoffe achten, PP und PE kann man nicht sicher kleben,
sehr gut jedoch B, SB, Stzg , GGG, AZ, FZ, GFK und PVC-U!
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Sanierung von Hausanschlissen in offener Bauweise Funke Gruppe

Nach dem Einbringen des Liners im Hauptkanal

Liner -Anschluss HS i Klebesattel Becon -Anschluss Komplett Montageset
System Connex fur Liner DN/OD160 DN/OD 160 -710
DN/OD 160/200 DN/OD 160/200

o

Direkte Direkte Lineranbindung Lineranbindung

Lineranbindung Lineranbindung erforderlich! erforderlich!
Empfehlunug  : Empfehlunug  :
Verpresstechnik Verpresstechnik
oder Hutprofil oder Hutprofil

Funke Kunststoffe




Sanierung von Hausanschliissen in offener Bauweise

Funke Gruppe

Anbindung nach der Schlauchlinersanierung

Als erstes den Schlauchliner einziehen, dann ein Arbeitsfenster in offener
Bauweise in das Altrohr schneiden, Bohrung mittels Handbohrkrone erstellen.
Anbindung z. B. mit  Lineranschluss 1T System Connex herstellen

(Stutzen muss eine direkte Verbindung zum Liner haben)!
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Sanierung von Hausanschlissen in offener Bauweise Funke Gruppe

Bei vorhandenen Anschliissen den Ausbruch gré3er stemmen
oder ein Fenster einschneiden und z. B. den Lineranschluss
System Connex, bzw. HS-Klebesattel fur Liner direkt auf den

Schlauchliner einbauen.
Achtung: immer die Schutzfolie entfernen!

Funke Kunststoffe



Sanierung von Hausanschltssen in offener Bauweise /kk
- Zwischenfazit: Funke Gruppe

U Da alle Hausanschlisse von Funke aus PVC bestehen, kdnnen diese mit einem
Liner angebunden, bzw. mit Epoxitharz verpresst werden.

U Dieses wurde Uber den Versuch zur Haftzugfestigkeit nachgewiesen (Versuch 1),
siehe Prifbericht von Siebert und Knippschild GmbH, Oststeinbek / Hamm,
ausfiihrende Firma Sanierungstechnik Dommel GmbH, Hamm.

U Sowie der 2. Versuch Uber das Verpressen/Anbinden von Linern an diverse
HausanschlUsse von Funke (Versuch 2 / Teststrecke Hamm),
siehe Prufbericht von Siebert und Knippschild GmbH, Oststeinbek / Hamm,
ausfihrende Firma Sanierungstechnik Dommel GmbH, Hamm.




Auszug aus dem Merkblatt des
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Rege|wel’ke, Z. B ns‘q) Funke Gruppe

Rohrleitungssanienings-
varband &',

RSV-Merkblatt 1.1
Renovierung von
Abwasserkanalen und -leitungen
mit vor Ort hartendem
Schlauchlining

(Movember 2021)

Rohrleitungssanierungswerband a V.
Shanghaiallee 9 | 20457 Hamburg
Tel.: +49 40 21074167 | wwwi rsv-ev.de

© RSV e. V. | Eine Verwendung des Merkblattes ist mit Quellenangabe gastattet.
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Auszug aus dem RSV - Merkblatt 1.1.: Funke Gruppe

4.4 Anbindung von Anschlussleitungen

4.4.1 Anbindung in geschlossener Bauweise

NachHartungdes Schlauchlinersverden die Anschlussleitungeausdem Rohrinnerenheraus
geodffnet ZurwasserdichterAnbindungstehenzur Auswahi

- Verpressungnit Robotertechnik

- Einsatz von Anschlusspassstticken (Hutprofilen)

- Einsatz von Ortlaminaten im begehbaren Bereich

Die Art der Anbindung der Anschlussleitungen ist abhangig von den jeweiligen
Baustellenbedingungen und dem eingesetz&ahlauchliningverfahren

Funke Kunststoffe
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Auszug aus dem RSV - Merkblatt 1.1.: Funke Gruppe

4.4.2 Anbindung in offener Bauweise

Nach Einbau des Schlauchlinerkann die Anbindungder Anschlussleitungenn offener Bauweise
durch eine Baugrube mittels Anschlussformstlick(Stutzen) durchgefiihrt werden Bei dem
angewendetenVerfahren muss gewéahrleistet sein, dass die Anbindung vorhandenerund spater
anzubindenderAnschltissdechnischeinwandfreiauszufthrenst. Anschlussformstiicksind mit dem
Schlauchlinerund der vorhandenen Anschlussleitungdurch formschlissige Verbindung oder
stoffschlissig&/erklebungdicht zuverbinden

Die Anschlussformsttickentissenauf der Innenseitedes Schlauchlinerabdichtenund nicht nur Gber
die Bohrlochwandung

In das Anschlussformstlicird eine 2K-Dichtmassesingepresstum kleine Unebenheiten(Faltenim
Liner)auszugleichenzusatzlichrabzudichtenund die Schnittkantedes Schlauchlinergu schiitzenbzw
zuversiegelnvgl Bild 3).

Kanndie provisorischeOffnungim Liner nicht maRhaltigiiberbohrt werden, besteht die Moglichkeit
ein Sattelstlickvon aul3enauf den Schlauchlineaufzubringen(Bild 4) (vgl DINEN1610.
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Auszug aus dem RSV - Merkblatt 1.1.: Funke Gruppe

Es gelten die Anforderungen der
DWA-A 139 zur spannungsfreien
Anbindung der Hausanschlussleitung
(Kugelgelenk oder Gelenkstticke).

Funke Kunststoffe







































